权利要求书

        1、氟化镁，其特征是呈四角晶系结构，晶格参数为a至少0.46375nm，而c至少0.30410nm。

        2、氟化镁，其特征是呈三角或菱形晶系粒状，由四角晶格中结晶的雏晶构成。

        3、权利要求2的氟化镁，其特征是晶格参数为a至少0.46375nm，而c至少0.30410nm。

        4、上述权利要求中之一所述的氟化镁，其特征是由粒径至少30nm，特别是至少35nm的雏晶构成。

        5、上述权利要求所述的氟化镁，其特征是表观密度至少0.60，特别是0.68。

        6、上述权利要求之一所述的氟化镁，其特征是粒度为0.1-150μm，特别是0.5-50μm。

        7、上述权利要求之一所述的氟化镁，其特征是钙含量低于150ppm，特别是低于70ppm。

        8、上述权利要求之一所述的氟化镁的制法，其特征是将氟化剂与菱镁矿反应。

        9、权利要求8的方法，其特征是氟化剂选自氢氟酸，碱性氟化物，氟化铵，特别是二氟化铵。

        10、菱镁矿制法，其特征是将羟基碳酸镁与碳酸盐化剂加压反应。

        11、权利要求10的方法，其特征是加热进行上述反应。

12、权利要求10或11的方法，其特征是于180-240℃进行上述反应。

        13、权利要求10-12之一的方法，其特征是碳酸盐化剂采用碳酸钠或碳酸铵或二氧化碳。

        14、权利要求10-13之一的方法，其特征是在CO2存在下进行反应。

        15、权利要求10-14之一的方法，其特征是采用水悬浮液态羟基碳酸镁。

        16、权利要求15的方法，其特征是上述悬浮液中羟基碳酸镁含量为至少250g/l。

        17、权利要求10-16之一的方法，其特征是加压12-25巴进行上述反应。

        18、权利要求10-17之一的方法，其特征是将含镁母体与碳酸盐化剂反应而制得羟基碳酸镁。

        19、权利要求18的方法，其特征是采用选自硫酸镁，氯化镁，硝酸镁的含镁母体。

        20、权利要求18或19的方法，其特征是采用碳酸钠或碳酸铵或二氧化碳作为碳酸盐化剂。

        21、权利要求18-20之一的方法，其特征是液相中进行上述反应而得羟基碳酸镁沉淀。

        22、权利要求18-21之一的方法，其特征是于80-90℃下进行上述反应。

