权利要求书
1.一种钢包盖用浇注料，其特征在于：所述钢包盖用浇注料由主料、三聚磷酸钠和耐热不锈钢纤维组成；所述主料由以下原料按重量百分比组成：

三聚磷酸钠为所述主料总重量的0.1～0.5％，耐热不锈钢纤维为所述主料总重量的0.5～1.5％。
2.根据权利要求1所述的钢包盖用浇注料，其特征在于：所述主料由以下原料按重量百分比组成：

3.一种钢包包盖，其特征在于制备方法如下：将权利要求1或2所述的钢包盖用浇注料按配比混合，搅拌均匀后，投入搅拌机并加入适量水继续搅拌成浆料，将浆料倒入钢包盖模具中，自然养护24小时后，于750-850℃下保持10-15小时。

